
重合脂肪酸系ポリアミドブロック共重合体

末端官能基の利用
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ホットメルト接着剤相当グレード

重合脂肪酸ポリアミド（高分子量グレード）
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TPAE-617C
アミノ基末端

アミン価 ；7.6 軟化点 ；161℃

PA-100
融点；84℃

PA-100A-S
融点；136℃

PA-201
融点；122℃

TPAE-12
融点；ピークなし

TPAE-32
融点；124℃  

TPAE-617
ヒドロキシル基末端

水酸基価；16 軟化点 ；153℃

TPAE-
826-4S

融点；ピークなし

カルボキシル基末端

■各種溶剤への溶解性
芳香族または脂環族炭化水素系溶剤、アルコール系溶剤およびケトン系溶剤等との混合溶剤に可溶性です。
一部溶けない製品もありますので、溶解性の予備試験の実施をお願いいたします。
樹脂の溶解には、溶剤の沸点以下で加熱し、攪拌させながら溶かすことをお勧めいたします。
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